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Immagine Prodotto

Compound in ABS - 60 Post Consumo Greenlac

° Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale
l pla Stlca riciclato consumo consumo Sottoprodotto
J seconda vita 60% - - -
DA RACCOLTA Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
DIFFERENZIATA
Descrizione Compound in ABS. Colore a richiesta

Polimero PSV
PSV da Raccolta

ABS Differenziata
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

ost-consumo-greenlac/

Immagine Prodotto

Compound in ABS - 70 Post Consumo Greenlac

- Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale
’ 1 a St]_ C a riciclato consumo consumo Sottoprodotto
9 p . 70% - - -
seconda vita _ — _ , .
DA RACCOLTA Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
DIFFERENZIATA L . L
Descrizione Compound in ABS. Colore a richiesta

Polimero PSV

ABS PSV MixEco
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

ost-consumo-greenlac/

Immagine Prodotto

Compound in ABS - 90 Post Consumo Greenlac

o Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale
l pl a Stlc a riciclato consumo consumo Sottoprodotto
) seconda vita 90% - - -
DA RACCOLTA Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
DIFFERENZIATA
Descrizione Compound in ABS. Colore a richiesta

Polimero PSV
PSV da Raccolta

ABS X X
Differenziata
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

ost-consumo-greenlac/

Immagine Prodotto
Compound in ABS da mix eco - 30 Mixeco Greenlac

Totale
Sottoprodotto

30% - 30% -

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Dimensioni

Descrizione Compound in ABS. Colore a richiesta

Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

Polimero PSV

ABS PSV MixEco
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

- - 70%

Prodotto

Immagine
Compound in ABS da mix eco - 30 Mixeco Greenlac

Totale
Sottoprodotto

30% 30% - -

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Dimensioni

Descrizione

Compound in ABS. Colore a richiesta

Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

Polimero PSV

ABS PSV MixEco
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

- - 70%
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Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in ABS da mix eco - 30 Mixeco Greenlac ABS PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
30% - 30% - - - 70%
Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione Compound in ABS. Colore a richiesta

ound-in-abs-da-mix-eco-30-mixeco-greenlac-2/

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in ABS da mix eco - 5 Mixeco Greenlac ABS PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
F L] riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
sDlastica TR ; " ; I
;f}::(-g:[])“{a vita Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
L

Descrizione Compound in ABS. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-abs-5-mixeco-greenlac/

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in ABS da mix eco - 5 Mixeco Greenlac ABS PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
" riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
fplastica “w - 5 - i —
HE.‘L'fﬁ,'I]"J{{:i vita Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
e Descrizione Compound in ABS. Colore a richiesta

ound-in-abs-da-mix-eco-5-mixeco-greenlac/

Immagine Prodotto Polimero PSV
. . - PSV da Scarto
m nd in AB rto in riale - reenl AB -
Compound S da scarto industriale - 60 Greenlac S Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
60% - - - - - -
Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione Compound in . Colore a richiesta

ound-in-abs-da-scarto-industriale-60-greenlac/

Immagine Prodotto Polimero PSV
. : } PSVv rt
Compound in ABS da scarto industriale - 70 Greenlac ABS S da scarto
Industriale

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

70% - - - - - -
Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione Compound in ABS . Colore a richiesta

r.it/prodotti/compound-in-abs-da-scarto-industriale-70-greenlac/

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in ABS da scarto industriale - 90 Greenlac ABS PSV da Scarto
Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
@ riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
Wiliii] o - } } - - -
i =K Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione Compound in ABS. Colore a richiesta

ound-in-abs-da-scarto-industriale-90-greenlac/
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Immagine

/,plastica
;ﬁt&rs[?d:a vita

Immagine

D 7 plastica

seconda vita
DA SCARTQ
INDUSTRIALE

Immagine

%D 7 plastica

seconda vita
DA SCARTO
INDUSTRIALE

Immagine

oD /,plastica

seconda vita
DA SCARTO
INDUSTRIALE

Immagine

5 7, plastica

seconda vita
MIX ECO

Immagine

D /,plastica

seconda vita
MIX ECO

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Prodotto Polimero PSV

Compound in PA da mix eco - 5 Mixeco Greenmide PA PSV MixEco

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
5% - 5% - - - 95%

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in PA. Colore a richiesta

Prodotto Polimero PSV
. . ) . PSV da Scarto
m nd in PA rto in riale - reenmi PA -
Compound da scarto industriale - 60 Greenmide Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
60% - - - - - -
Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione Compound in PA. Colore a richiesta

a-da-scarto-industriale-60-greenmide/

Prodotto Polimero PSV
Compound in PA da scarto industriale - 70 Greenmide PA E?j\és?rei‘alsgarm
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

70% — - — — — —
Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in PA. Colore a richiesta

rodotti/compound-in-pa-da-scarto-industriale-70-greenmide/

Prodotto Polimero PSV

. . . . PSV r
Compound in PA da scarto industriale - 90 Greenmide PA S da scarto

Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
90% - - - - - -

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione Compound in PA. Colore a richiesta

a-da-scarto-industriale-90-greenmide/

Prodotto Polimero PSV

Compound in PA in mix eco - 30 Mixeco Greenmide PA PSV MixEco

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
30% — 30% — — - 70%

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in PA. Colore a richiesta

Prodotto Polimero PSV

Compound in PBT da mix eco - 30 Mixeco Greenter PBT PSV MixEco

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
30% - 30% - - - 70%

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in PBT. Colore a richiesta

ound-in-pbt-mixeco-greenter/
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https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pa-5-mixeco-greenmide/
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Immagine

/,plastica
;ﬁt&rs[?d:a vita

Immagine

D 7 plastica

seconda vita
DA SCARTQ
INDUSTRIALE

Immagine

%D 7 plastica

seconda vita
DA SCARTO
INDUSTRIALE

Immagine

oD /,plastica

seconda vita

DA SCARTO
INDUSTRIALE

Immagine

Immagine

/,plastica
;ﬁt&rs[?d:a vita

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Prodotto Polimero PSV

Compound in PBT da mix eco - 5 Mixeco Greenter PBT PSV MixEco

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
5% - 5% - - - 95%

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in PBT. Colore a richiesta

Prodotto Polimero PSV
’ ’ . PSV da Scarto
mpound in PBT in riale - reenter PBT -
Compound da scarto industriale - 60 Greente! Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
60% - - - - - -
Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione Compound in PBT. Colore a richiesta

ound-in-pbt-da-scarto-industriale-60-greenter/

Prodotto Polimero PSV
. . . PSV da Scarto

Compound in PBT da scarto industriale - 70 Greenter PBT Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

70% — - — — — —
Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione Compound in PBT. Colore a richiesta

bt-da-scarto-industriale-70-greenter/

Prodotto Polimero PSV

. . . PSV r
Compound in PBT da scarto industriale - 90 Greenter PBT S da scarto

Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
90% - - - - - -

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione Compound in PBT. Colore a richiesta

ound-in-pbt-da-scarto-industriale-90-greenter/

Prodotto Polimero PSV

Compound in PC da mix eco - 30 Mixeco Greencarb PC PSV MixEco

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
30% — - — — - 70%

Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

Descrizione Compound in PC. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pc-mixeco-greencarb/

Prodotto Polimero PSV

Compound in PC da mix eco - 5 Mixeco Greencarb PC PSV MixEco

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
5% - 5% - - - 95%

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in PC. Colore a richiesta
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https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pbt-5-mixeco-greenter/
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Immagine Prodotto Polimero PSV
) . ) PSV da Scarto

Compound in PC da scarto industriale - 60 Greencarb PC Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

60% - - - - - -
Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione Compound in PC. Colore a richiesta

c-da-scarto-industriale-60-greencarb/

Immagine Prodotto Polimero PSV
. . . PSV da Scarto
Compound in PC da scarto industriale - 70 Greencarb PC -
Industriale

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

70% - - - - - -
Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione Compound in PC. Colore a richiesta

c-da-scarto-industriale-70-greencarb/

Immagine Prodotto Polimero PSV
. . . PSV da Scarto
m ndinP rto in riale - reencarl P -
Compound C da scarto industriale - 90 Greencarb C Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
@ riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
! E.'l.'!.. 90% - - - - - -
i b Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione Compound in PC. Colore a richiesta

c-da-scarto-industriale-90-greencarb/

Immagine Prodotto Polimero PSV

. PSV da Raccolta
Compound in PC/ABS - 60 Post Consumo Greenblend PC/ABS Differenziata

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

’ pl a St 1 C a riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

0, —_ — —_ —_ — —
seconda vita 60%

DA RACCOLTA Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
DIFFERENZIATA

Descrizione Compound in PC/ABS. Colore a richiesta

c-abs-60-post-consumo-greenblend/

Immagine Prodotto Polimero PSV

. PSV da Raccolta
Compound in PC/ABS - 70 Post Consumo Greenblend PC/ABS Differenziata

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

, 1 a St 1 C a riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

seconda vita 70% - - - - - -

DA RACCOLTA Dimensioni

Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
DIFFERENZIATA

Descrizione Compound in PC/ABS. Colore a richiesta

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in PC/ABS - 90 Post Consumo Greenblend PC/ABS PSv da Raccolta
Differenziata
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
1 a St 1 C a riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
0, —_ —_ _ — — -
, seconda vita 90%
DA RACCOLTA Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

DIFFERENZIATA
Descrizione Compound in PC/ABS. Colore a richiesta

c-abs-90-post-consumo-greenblend/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
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Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in PC/ABS da mix eco - 30 Mixeco Greenbled PC/ABS PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

sD 7 plastica o ; s

seconda Vlta Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

MIX ECO

Descrizione Compound in PC/ABS. Colore a richiesta

70%

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in PC/ABS da mix eco - 5 Mixeco Greenblend PC/ABS PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

oD f7,plastica o ; i

seconda vita Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

MIX ECO

Descrizione Compound in PC/ABS. Colore a richiesta

rodotti/compound-in-pc-abs-5-mixeco-greenblend/

95%

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in PC/ABS da mix eco - 5 Mixeco Greenblend PC/ABS PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
" riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
fplastica “w "w i " i B
;IEE::LI'EFE,'II]}"J{{H vita Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in PC/ABS. Colore a richiesta

c-abs-da-mix-eco-5-mixeco-greenblend/

Immagine Prodotto Polimero PSV
. . - PSV da Scarto
Compound in PC/ABS da scarto industriale - 60 Greenblend PC/ABS -
Industriale
[
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
60% - - - - - -
Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
° Descrizione Compound in PC/ABS. Colore a richiesta

c-abs-da-scarto-industriale-60-greenblend/

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in PC/ABS da scarto industriale - 70 Greenblend PC/ABS PSV da scarto
Industriale

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
70% - - - - - -

Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

Descrizione Compound in PC/ABS. Colore a richiesta

c-abs-da-scarto-industriale-70-greenblend/

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in PC/ABS da scarto industriale - 90 Greenblend PC/ABS PSV da Scarto
Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
@ riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
Wiliii] o - } } - - -
i =K Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione Compound in PC/ABS. Colore a richiesta

c-abs-da-scarto-industriale-90-greenblend/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
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https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pc-abs-mixeco-greenbled/
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Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Immagine Prodotto

Compound in PET - 60 Post Consumo Greenpet

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale
1 a Stlc a riciclato consumo consumo Sottoprodotto
, seconda vita 60% - - -
DA RACCOLTA Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
DIFFERENZIATA
Descrizione Compound in PET. Colore a richiesta

Polimero PSV
PSV da Raccolta
PET Differenziata
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

Immagine

Prodotto

Compound in PET - 70 Post Consumo Greenpet

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale
1 a St 1 C a riciclato consumo consumo Sottoprodotto
, seconda vita 0% - - -
DA RACCOLTA Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
DIFFERENZIATA
Descrizione Compound in PET. Colore a richiesta

Polimero PSV
PET P_SV da Raccolta
Differenziata
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

Immagine

Prodotto

Compound in PET - 90 Post Consumo Greenpet

Totale

Riciclato post- Riciclato pre- Totale
l pl a Stlc a riciclato consumo consumo Sottoprodotto
seconda vita 90% - - -
DA RACCOLTA Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
DIFFERENZIATA
Descrizione Compound in PET. Colore a richiesta

Polimero PSV
PET P_SV da R_accolta
Differenziata
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

Immagine

Prodotto

Compound in PET da mix eco - 30 Mixeco Greenpet

Totale

Descrizione Compound in PET. Colore a richiesta

Riciclato post- Riciclato pre- Totale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto
30% 30% - -
Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

Polimero PSV

PET PSV MixEco
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

- - 70%

Immagine

Prodotto

Compound in PET da mix eco - 5 Mixeco Greenpet

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale
F " riciclato consumo consumo Sottoprodotto
o
splastica s i -
seconda vita
MIX ECD

Dimensioni

Descrizione Compound in PET. Colore a richiesta

lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Polimero PSV

PET PSV MixEco
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

- - 95%

Immagine

Prodotto

Compound in PMMA - 30 Mixeco Greenglass

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto
fyy) /,plastica 0% : : -
seconda vita Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

MIX ECO
Descrizione

Compound in PMMA. Colore a richiesta

Polimero PSV

PMMA PSV MixEco
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine
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r\r Istituto per la Promozione

delle Plastiche da Riciclo

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in PMMA da mix eco - 30 Mixeco Greenglass PMMA PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
" riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
fplastica " - o i i -
HE.‘U;'I]"J{{H vita Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
i Descrizione Compound in PMMA. Colore a richiesta

ound-in-pmma-5-mixeco-greenglass/

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in PMMA da mix eco - 5 Mixeco Greenglass PMMA PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
/,plastica o ; s " : ;
;IE;:LET?[I;J{{J vita Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
L

Descrizione Compound in PMMA. Colore a richiesta

ound-in-pmma-da-mix-eco-5-mixeco-greenglass/

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in PMMA da scarto industriale - 60 Greenglass PMMA PSV da Scarto
Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
1 a Stlca riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
60% - - - - - -
, seconda vita 0
DA SCARTO Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
INDUSTRIALE = ) o
Descrizione Compound in PMMA. Colore a richiesta

ound-in-pmma-da-scarto-industriale-60-green

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in PMMA da scarto industriale - 70 Greenglass PMMA PSV df’.‘ Scarto
Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
1 a Stlca riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
70% - - - - - -
, seconda vita
DA SCARTO Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
INDUSTRIALE o ) o
Descrizione Compound in PMMA. Colore a richiesta

ound-in-pmma-da-scarto-industriale-70-green

Immagine Prodotto Polimero PSV
’ : ; PSV da Scarto

Compound in PMMA da scarto industriale - 90 Greenglass PMMA Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

1 a Stlca riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

90% - - - - - -
, seconda vita T
DA SCARTO Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
INDUSTRIALE

Descrizione Compound in PMMA. Colore a richiesta

ound-in-pmma-da-scarto-industriale-90-green

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in POM da mix eco - 30 Mixeco Greenpom POM PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
fplastica " - o " i T
seconda vita Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
S Descrizione Compound in POM. Colore a richiesta
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Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in POM da mix eco - 5 Mixeco Greenpom POM PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
" riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
7plastica “w - 6 - i T
;E.‘L[ffll:?{{:i vita Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
ioie Descrizione Compound in POM. Colore a richiesta

Immagine Prodotto Polimero PSV
’ ) ) PSV da Scarto

Compound in POM da scarto industriale - 60 Greenpom POM Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

1 a Stlca riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

60% - - - - - -
’ seconda vita R

DA SCARTO Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

INDUSTRIALE — . o
Descrizione Compound in POM. Colore a richiesta

om-da-scarto-industriale-60-green

Immagine Prodotto Polimero PSV
) ) ) PSV da Scarto

Compound in POM da scarto industriale - 70 Greenpom POM Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

1 a Stlca riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

70% — - - - - -
, seconda vita
DA SCARTO Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
INDUSTRIALE

Descrizione Compound in POM. Colore a richiesta

om-da-scarto-industriale-70-green

Immagine Prodotto Polimero PSV
) . ) PSV da Scarto

Compound in POM da scarto industriale - 90 Greenpom POM Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

1 a Stlca riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

90% - - - - - -
, seconda vita ’

DA SCARTO Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

INDUSTRIALE = ) o
Descrizione Compound in POM. Colore a richiesta

om-da-scarto-industriale-90-green

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in PPS - 60 Greentron PPS PSvV d"’.‘ Scarto
Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
1 a Stlca riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
60% - - - - - -
, seconda vita
DA SCARTO Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
INDUSTRIALE . . o
Descrizione Compound in PPS. Colore a richiesta

Immagine Prodotto Polimero PSV
Compound in PPS da mix eco - 30 Mixeco Greentron PS PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
, laStlca 30% - 30% - - - 70%
seconda vita Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
s Descrizione Compound in PPS. Colore a richiesta
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Immagine

/,plastica
;ﬁt&rs[?d:a vita

Immagine

D 7 plastica

seconda vita
DA SCARTQ
INDUSTRIALE

Immagine

%D 7 plastica

seconda vita
DA SCARTO
INDUSTRIALE

Immagine

3D /,plastica

seconda vita
DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Immagine

D /,plastica

seconda vita
DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Immagine

sD /7, plastica

seconda vita
DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Prodotto Polimero PSV

Compound in PPS da mix eco - 5 Mixeco Greentron PPS PSV MixEco

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
5% - 5% - - - 95%

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in PPS. Colore a richiesta

Prodotto Polimero PSV
. ) - PSV da Scarto
m nd in PP rto in riale - 70 Greentron POM -
Compound S da scarto industriale - 70 Greentro O Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
70% - - - - - -
Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione Compound in PPS. Colore a richiesta

s-da-scarto-industriale-70-greentron/

Prodotto Polimero PSV
Compound in PPS da scarto industriale - 90 Greentron POM E?j\és?rei‘alsgarm
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

90% — - — — — —
Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in PPS. Colore a richiesta

s-da-scarto-industriale-90-greentron/

Prodotto Polimero PSV
. PSV da Raccolta

Compound in PS - 60 Post Consumo Greenstyr PS Differenziata
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

60% - - - - - -
Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione Compound in PS. Colore a richiesta

Prodotto Polimero PSV

Compound in PS - 70 Post Consumo Greenstyr PS PSvV da Raccolta
Differenziata

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

70% - - - - - -
Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione Compound in PS. Colore a richiesta

Prodotto Polimero PSV
. PSV da Raccolta

m ndin PS - P nsum reenstyr P . )
Compound S - 90 Post Consumo Greenstyi S Differenziata
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

90% - - - - - -
Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione Compound in PS. Colore a richiesta
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Immagine Prodotto
Compound in PS da mix eco - 30 Mixeco Greenstyr

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto

30% - 30% -

Descrizione Compound in PS. Colore a richiesta

Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

Polimero PSV

PS PSV MixEco
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

70%

Immagine Prodotto
Compound in PS da mix eco - 30 Mixeco Greenstyr

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto

30% 30% - -

Descrizione Compound in PS. Colore a richiesta

Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

Polimero PSV

PS PSV MixEco
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

70%

Immagine Prodotto

Compound in PS - 5 Mixeco Greenstyr

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale
f\ . riciclato consumo consumo Sottoprodotto
o
sblastica s - 5 -
HE_‘L'H]'J{{H vita Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
MIX ECO
Descrizione Compound in PS. Colore a richiesta

Polimero PSV

PS PSV MixEco
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

95%

Immagine Prodotto
Compound in PS - 5 Mixeco Greenstyr

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto

f;plaStiCﬂ 5% 5% - -

seconda vita Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

MIX ECO

Descrizione Compound in PS. Colore a richiesta

Polimero PSV

PS PSV MixEco
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

95%

Immagine Prodotto
Compound in PS da scarto industriale - 60 Greenstyr

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale

60% - - -

Descrizione Compound in PST. Colore a richiesta

Prodotto
Compound in PS da scarto industriale - 70 Greenstyr

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale

70% - - -

Descrizione Compound in PST. Colore a richiesta

riciclato consumo consumo Sottoprodotto

Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

riciclato consumo consumo Sottoprodotto

Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

Polimero PSV
PSV da Scarto
PS .
Industriale
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine

ound-in-ps-da-scarto-industriale-60-greenst

Polimero PSV
PS PSV da Scarto
Industriale
Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
esterno interno vergine
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Immagine

Immagine

2

Immagine

b

Immagine

2

Immagine

2

Immagine

25
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7, plastica

seconda vita
MIX ECO

/,plastica

seconda vita
MIX ECO

7,plastica

seconda vita
DA SCARTO
INDUSTRIALE

7 plastica

seconda vita
DA SCARTQ
INDUSTRIALE

7,plastica

seconda vita
DA SCARTO
INDUSTRIALE

Prodotto Polimero PSV
) ) . PSV da Scarto

Compound in PS da scarto industriale - 90 Greenstyr PS Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

90% - - - - - -
Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione Compound in PST. Colore a richiesta

Prodotto Polimero PSV

Compound in SAN da mix eco - 30 Mixeco Greenkryl SAN PSV MixEco

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
30% — 30% - — - 70%

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in SAN. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-san-mixeco-greenkryl/

Prodotto Polimero PSV

Compound in SAN da mix eco - 5 Mixeco Greenkryl SAN PSV MixEco

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
5% - 5% - - - 95%

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in SAN. Colore a richiesta

Prodotto Polimero PSV
Compound in SAN da scarto industriale - 60 Greenkryl SAN PSV df’.‘ Scarto
Industriale

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
60% - - - - - -

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in SAN. Colore a richiesta

ound-in-san-da-scarto-industriale-60-greenkryl/

Prodotto Polimero PSV
. . } PSV da Scarto
m nd in SAN rto in riale - 70 Greenkryl AN -
Compound in SAN da scarto industriale - 70 Greenkry! S Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
70% - - - - - -
Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione Compound in SAN. Colore a richiesta

rodotti/compound-in-san-da-scarto-industriale-70-greenkryl/

Prodotto Polimero PSV
. . . PSV da Scarto

Compound in SAN da scarto industriale - 90 Greenkryl SAN Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

90% - - - —- - -
Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione Compound in SAN. Colore a richiesta

ound-in-san-da-scarto-industriale-90-greenkryl/
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