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Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di ABS - AB02 ABS PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di ABS

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-abs-abs-granulo-ab02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di ABS/PC PC/ABS PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

9% – 99% – – – 1%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Macinato di ABS/PC.

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-abs-pc/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di ABS/PC - AP02 PC/ABS PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di ABS/PC

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-abs-pc-abs-pc-granulo-ap02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di ASA - AS02 ASA PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di ASA

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-asa-asa-granulo-as02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di HDPE - PH02 HDPE PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di HDPE

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-hdpe-hdpe-granulo-ph02/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di LDPE - PL02 LDPE PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di LDPE

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-ldpe-ldpe-granulo-pl02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di PA6 - PA02 PA6 PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di PA6

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pa6-pa6-granulo-pa02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di PA66 - P602 PA66 PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di PA66

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pa66-pa66-granulo-p602/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di PC - PC02 PC PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di PC

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pc-pc-granulo-pc02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di PE - PE02 PE PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di PE

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-pe-granulo-pe02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di PMMA - MM02 PMMA PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – –

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di PMMA

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pmma-pmma-granulo-mm02/

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-ldpe-ldpe-granulo-pl02/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di POM - PO02 POM PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di POM

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pom-pom-granulo-po02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di PP - PP02 PP PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di PP

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-pp-granulo-pp02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di PP/PE - P302 PP/PE PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di PP/PE

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-pe-ppe-pe-granulo-p302/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di PS - PS02 PS PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di PS

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-ps-ps-granulo-ps02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di SBR - SB02 SBR PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di SBR

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-sbr-sbr-granulo-sb02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di TPE/TPV - TE02 TPE/TPU PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di TPE/TPV

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-tpe-tpv-tpe-tpv-granulo-te02/

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pom-pom-granulo-po02/
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-pp-granulo-pp02/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di TPR - TP02 ABS PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di TPR anche SEBS

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-tpr-tpr-granulo-tp02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di TPU - TU02 TPU PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – 5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Granulo di TPU

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-tpu-tpu-granulo-tu02/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di ABS ABS PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di ABS - AB01: ABS macinato - AB12: ABS macinato venirciato - AB15: ABS
macinato metalizzato

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-abs-abs-macinato-ab01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di ABS/PA ABS/PA PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – 100% – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di ABS/PA. - AA12 macinato verniciato - AA15 macinato metalizzato

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-abs-pa-abs-pa-macinato-aa01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di ABS/PC PC/ABS PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di ABS/PC - AP01: ABS/PC macinato - AP12: ABS/PC macinato verniciato -
AP15: ABS/PC macinato metalizzato

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-abs-pc-abs-pc-macinato-ap01/

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-tpr-tpr-granulo-tp02/
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-tpu-tpu-granulo-tu02/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di ASA - ASA macinato AS01 ASA PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di ASA

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-asa-asa-macinato-as01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di HDPE - PH01 HDPE PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di HDPE

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-hdpe-hdpe-macinato-ph01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di LDPE - PL01 LDPE PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di LDPE

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-ldpe-ldpe-macinato-pl01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PA12 - P101 PA PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PA12

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pa12-pa12-macinato-p101/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PA6 - PA01 PA6 PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PA6

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pa6-pa6-macinato-pa01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PA66 - P601 PA PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PA66

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pa66-pa66-macinato-p601/

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-asa-asa-macinato-as01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-hdpe-hdpe-macinato-ph01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-ldpe-ldpe-macinato-pl01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pa12-pa12-macinato-p101/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pa6-pa6-macinato-pa01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pa66-pa66-macinato-p601/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PBT - PT01 PBT PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PBT

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pbt-pbt-macinato-pt01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PC - PC01 PC PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PC

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pc-pc-macinato-pc01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PC/PET - CT01 PC/PET PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PC/PET

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pc-pet-pc-pet-macinato-ct01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PE - PE01 PE PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PE

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pe-pe-macinato-pe01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PET - PF01 PET PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PET

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pet-pet-macinato-pf01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PETG - PG01 PETG PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PETG

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-petg-petg-macinato-pg01/

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pbt-pbt-macinato-pt01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pc-pc-macinato-pc01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pc-pet-pc-pet-macinato-ct01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pe-pe-macinato-pe01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pet-pet-macinato-pf01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-petg-petg-macinato-pg01/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PMMA - MM01 PMMA PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PMMA

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pmma-pmma-macinato-mm01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di POM - PO01 POM PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione CCCMacinato di POM

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pom-pom-macinato-po01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PP PP PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PP - PP macinato: PP01 - PP macinato verniciato: PP12 - PP macinato
metalizzato: PP15

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pp-pp-macinato-pp01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PP PE - P301 PP/PE PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – 100% – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PP PE

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pp-pe-p301/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PS - PS01 PS PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PS

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-ps-ps-macinato-ps01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di PVC - PV01 PVC PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di PVC

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pvc-pvc-macinato-pv01/

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pmma-pmma-macinato-mm01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pom-pom-macinato-po01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pp-pp-macinato-pp01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pp-pe-p301/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-ps-ps-macinato-ps01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-pvc-pvc-macinato-pv01/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di SAN - SA01 SAN PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di SAN

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-san-san-macinato-sa01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di SBR - SB01 SBR PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – 100% – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di SBR

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-sbr-sbr-macinato-sb01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di SMMA - SM01 SMMA PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – 100% – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di SMMA

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-smma-smma-macinato-sm01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di SSBR - SS01 SSBR PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – 100% – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di SSBR

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-ssbr-ssbr-macinato-ss01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di TPE/TPV - TE01 TPE/TPU PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – 100% – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di TPE/TPV

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-tpe-tpv-tpe-tpv-macinato-te01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di TPR - TP01 TPR PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di TPR (anche SEBS)

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-tpr-tpr-macinato-tp01/

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-san-san-macinato-sa01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-sbr-sbr-macinato-sb01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-smma-smma-macinato-sm01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-ssbr-ssbr-macinato-ss01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-tpe-tpv-tpe-tpv-macinato-te01/
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-tpr-tpr-macinato-tp01/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Macinato di TPU - TU01 TPU PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

100% – – – – – –

Dimensioni 8 mm / 16 mm

Descrizione Macinato di TPU

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-tpu-tpu-macinato-tu01/

https://www.ippr.it/prodotti/macinato-di-tpu-tpu-macinato-tu01/

