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Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da mix eco - REPEBOLEN MX 30 PE PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

30% 15% 15% – – – 70%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-mix-eco-repebolen-mx-30/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da mix eco - REPEBOLEN MX 50 PE PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% 25% 25% – – – 50%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-mix-eco-repebolen-mx-50/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da mix eco - REPEBOLEN MX 80 PE PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

80% 40% 40% – – – 20%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-mix-eco-repebolen-mx-80/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da mix eco - REPEBOLEN MX 90 PE PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

90% 45% 45% – – – 10%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-mix-eco-repebolen-mx-90/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da mix eco - REPEBOLEN MX 95 PE PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% 43% 42% – – – 5%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-mix-eco-repebolen-mx-95/
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https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-mix-eco-repebolen-mx-30/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-mix-eco-repebolen-mx-50/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-mix-eco-repebolen-mx-80/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-mix-eco-repebolen-mx-90/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-mix-eco-repebolen-mx-95/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da raccolta differenziata - REPEBOLEN RD
60 PE PSV da Raccolta

Differenziata

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

60% 60% – – – – 40%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-raccolta-differenziata-repebolen-rd-60/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da raccolta differenziata - REPEBOLEN RD
80 PE PSV da Raccolta

Differenziata

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

80% 80% – – – – 20%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-raccolta-differenziata-repebolen-rd-80/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da raccolta differenziata - REPEBOLEN RD
90 PE PSV da Raccolta

Differenziata

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

90% 90% – – – – 10%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-raccolta-differenziata-repebolen-rd-90/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da raccolta differenziata - REPEBOLEN RD
95 PE PSV da Raccolta

Differenziata

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% 95% – – – – 5%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-raccolta-differenziata-repebolen-rd-95/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da scarto industriale - REPEBOLEN SI 60 PE PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

60% – 60% – – – 40%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-scarto-industriale-repebolen-si-60/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da scarto industriale - REPEBOLEN SI 80 PE PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

80% – 80% – – – 20%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-scarto-industriale-repebolen-si-80/

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-raccolta-differenziata-repebolen-rd-60/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-raccolta-differenziata-repebolen-rd-80/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-raccolta-differenziata-repebolen-rd-90/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-raccolta-differenziata-repebolen-rd-95/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-scarto-industriale-repebolen-si-60/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-scarto-industriale-repebolen-si-80/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da scarto industriale - REPEBOLEN SI 90 PE PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

90% – 90% – – – 10%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-scarto-industriale-repebolen-si-90/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da scarto industriale - REPEBOLEN SI 95 PE PSV da Scarto
Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

95% – 95% – – – 5%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-scarto-industriale-repebolen-si-95/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da sottoprodotto - REPEBOLEN SP 30 PE PSV
Sottoprodotto

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

– – – 30% 30% – 70%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-sottoprodotto-repebolen-sp-30/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da sottoprodotto - REPEBOLEN SP 50 PE PSV
Sottoprodotto

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

– – – 50% 50% – 50%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-sottoprodotto-repebolen-sp-50/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da sottoprodotto - REPEBOLEN SP 80 PE PSV
Sottoprodotto

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

– – – 80% 80% – 20%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-sottoprodotto-repebolen-sp-80/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da sottoprodotto - REPEBOLEN SP 90 PE PSV
Sottoprodotto

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

– – – 90% 90% – 10%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-sottoprodotto-repebolen-sp-90/

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-scarto-industriale-repebolen-si-90/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-scarto-industriale-repebolen-si-95/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-sottoprodotto-repebolen-sp-30/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-sottoprodotto-repebolen-sp-50/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-sottoprodotto-repebolen-sp-80/
https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-sottoprodotto-repebolen-sp-90/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Compound in granulo di PE da sottoprodotto - REPEBOLEN SP 95 PE PSV
Sottoprodotto

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

– – – 95% 95% – 5%

Dimensioni 2 mm - 5 mm

Descrizione Compound in granulo di PE. Vari colori

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-sottoprodotto-repebolen-sp-95/

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-granulo-di-pe-da-sottoprodotto-repebolen-sp-95/

