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Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Compound di PE - RPEAMBRA594 PE PSV da Raccolta
Differenziata

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

99% 99% – – – – 1%

Dimensioni –

Descrizione Compound in granulo di PE. Colore: ambra

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pe-rpeambra594/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Compound di PP - RPPGRIGIO594 PP PSV da Raccolta
Differenziata

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

99% 99% – – – – 1%

Dimensioni –

Descrizione Compound in granulo di PP. Colore: grigio

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pp-rppgrigio594/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Compound di PP - RPPVERDE594 PP PSV da Raccolta
Differenziata

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

99% 99% – – – – 1%

Dimensioni –

Descrizione Compound in granulo di PP. Colore: verde

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pp-rppverde594/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Granulo di PE - RLDPE670 PE PSV da Raccolta
Differenziata

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

99% 98% – – – – 2%

Dimensioni –

Descrizione Compound in granulo di PE. Colore: ambra

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-rldpe670/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Granulo di PE/PP da sottoprodotto - RPE/PPNERO561 PP PSV
Sottoprodotto

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

– – – 50% 50% – 50%

Dimensioni –

Descrizione Granulo di PP/PE. Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-pp-da-sottoprodotto-rpe-ppnero561/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Granulo di PP da sottoprodotto - RPP PP PSV
Sottoprodotto

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

– – – 50% – 50% 50%

Dimensioni –

Descrizione Granulo di PP. - RPPNAT561: colore naturale - RPPNERO561: colore nero -
RPPBIANCO561: colore bianco - RPPGRIGIO561: colore grigio

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-sottoprodotto-rpp/

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-sottoprodotto-rpp/

